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قالب گيري از يك سري جديد از سورفكتانتهاي وشره سنتز نانو مواد بژوهشي،طرح پدر اين 

.ژل بررسي شد-به روش سلبر پايه گلوكز تجديدپذير 

،نوع سورفكتانت،غلظت سورفكتانت،اثر عوامل مختلف از جمله دما،در آزمايش هاي انجام شده 

مساحت سطحي و درجه ،نوع ساختار،بر روي اندازه ذراتpHنوع حلال و نسبت حلالها و شرايط  

نمونه ،همانطور كه از نمودارهاي ضميمه مشخص شد. بررسي شد،تخلخل نانو مواد سنتز شده

از مساحت سطحي ويژه و درجه نظمي بسيار بالاتري برخوردار مي باشد 25بدست آمده از آزمايش 

) Transmission Electron Microscopy Image(كه تصوير ميكروسكوپ الكتروني عبوري 

نمونه نيز نمودارهاي ايزوترم ) Scanning Electron Microscopy(و تصوير جاروب الكتروني 

در . را تـĤييد مي نمايد در اين تصوير شكل كلي ذرات لانه زنبوري هگزاگونال مشاهده مي شود

ع از نانو مواد با استفاده از مواد فعال بهترين شرايط براي سنتز اين نو25نتيجه شرايط آزمايش 

.سطحي بر پايه گلوكز خواهد بود


